HET FASADIN FORTE 5kg

» Fasadni barvy

Kéd produktu 2020004614

Fasadni akrylatova barva s hrubym zrnem.

Odolna strukturni fasadni barva. Idealni pro sjednoceni
vzhledu rliznych podkladl.. Zaregistrujte se a ziskejte
slevu ve vysi 6% na Vase nakupy v nasem e-shopu! Sleva
Vam bude odectena v seznamu polozek objednavky pred

. Fasadln l jejim odeslanim! Tento vyrobek je mozné naténovat v
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HET FASADIN FORTE 5kg

» Fasadni barvy

Popis

Pouziti: k venkovnim natérlim vapennych,
vapenocementovych

a bfizolitovych omitek, omitek s akryldtovym pojivem,
zdiva, k dekora¢nim

natérdim svislych betonovych konstrukci apod. Natér
vytvafi hrubozrnny,

matny, stfedné paropropustny, piné omyvatelny povrch,
odolny vici

povétrnosti, kyselym destiim a préimyslovym exhalacim.
Barva je vhodna

pro natéry novych i starych mineralnich omitek, pro
obnovovaci natéry

akrylatovych fasadnich barev, pro sjednocujici nebo
obnovovaci natéry

kontaktnich zateplovacich systém{ s povrchovou
Upravou z akrylatové

tenkovrstvé omitky. Natér pomaha sjednotit vzhled
podkladd s rlznou

zrnitosti. Natérovy film nesmi byt ve stélém kontaktu s
vodou a vzlinajici

vlhkosti.

Odstiny: bily, ténovani je mozno provadét ténovacimi
barvami

HETCOLOR (pouze odstiny vhodnymi do exteriéru, max.
do poméru

1:25). Barvu lze ténovat i pomoci ténovacich strojl
kolorovacimi systémy

HET do pastelovych pfip. stfednich odstind.

Redidlo: voda (pitna)

Doporucené rfedéni: 0 - 0,1 | vody/1 kg barvy (0 - 0,17 |
vody/1 | barvy)

Nandaseni: specialnim moltoprenovym strukturnim
valeckem.

Vydatnost: cca 2,5 m2

z 1 kg barvy v jedné vrstvé. Vydatnost se mdze lisit

v zavislosti na savosti a struktufe podkladu, aplikacni
technice, tloustce

nanesené vrstvy a dalSich faktorech. Pfesnou vydatnost
pro konkrétni

podklad je nutné stanovit na zkusebni plose.



